
اثر دورگ گيري بر ويژگيهاي پشم فرزندان حاصل از  تلاقي قوچ 
 دار ايران وحشي و ميشهاي دنبه

 
  طاهرپور دري…نصرت ا

 ـ عضو هئيت علمي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور
 

 :چكيده
 ة و مقايسSASزاري اف  نرمةها با بست آناليز واريانس داده. برداري شد  پهلو نمونهةدر ناحيبيست رأس گوسفند دورگ از پشم   
 متوسط وزن بيده گله                . ها با آزمون چند دامنه دانكن صورت گرفت                                      ميانگين

 ± ٥٩/٥  درصد الياف ظريف، ميكرون٢٤/١٤  ± /.٦٧  معيار آناشتباه درصد، قطر و ١٤/٦٥ راندمان ، گرم٥٩/٤٣١± ٩٥/٣٨
( داشت )>P ٠٥/٠( دار  دو جنس اختلاف معنيمتوسط وزن بيده در. متر بود  ميلي٦٥/٤٣ ± ١٥/٤ طول دسته الياف ،٩٦/٤٩

 ٣ و ٢، ١ گرم به ترتيب در سنين ٧٥/٦٣٧ و ٣٨/٤٥٨، ٢٥/٢٤٨(اثر سن بر وزن بيده ).  گرم نرها٥٦/٥٠٦ها   گرم در ماده٢٥٩
 نسل ،)  ميكرون٣٣/١٥ ± /.٨٥، ٨/١٢ ±  /.٤٩(ثير جنس أمتوسط قطر الياف تحت ت). >P ٠٥/٠(دار بود  معني) سال و بالاتر

 قرار گرفت و )ميكرون ١١/١٣ ± /.٦٤ و ٤٧/١٤ ±  /.٥٨، ٥٥/١٢ ± /.٧٤(و سن )  ميكرون٢٧/١٦ ± /.٧٢، ٨٤/١١ ± /.٥٨(
 ةولي طول دست  )  ميكرون ٥٥/١٢ و   ٨٤/١١،  ٨٧/١٢ترتيب  ه  ب(تر، بيشتر بود     ظرافت الياف در نرها، نسل اول و سنين پايين         

هاي نسل اول در اواخر زمستان و اوايل بهار همانند  دورگ). >P ٠٥/٠(ل اول بود الياف و طول تار در نسل دوم بيشتر از نس
به نظر . شد  در گوسفندان نسل دوم گاهي مشاهده ميت حال اينخودي ريزش پشم داشته،ه طور خود ب ه  گوسفندان وحشي ب  

مي تواند به صورت خالص يا وده و بمي رسد پشم گوسفندان دورگ براي صنايعي كه از الياف كشمير استفاده مي كنند مناسب 
 .مخلوط در صنايع نساجي مورد استفاده قرار گيرد

 
  ، گوسفند فراهانيدورگ گيري، خصوصيات پشم، گوسفند وحشي: واژگان كليدي
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