
 يفيت الياف پنبهكم نخ پنبه اي رينگ و كاارتباط بين استح
 

 علي شمس ناتري 
  دانشگاه گيلان، دانشكده فني،گروه نساجي ت علميأعضو هيواستاديار 

 
 :چكيده

گيري شده در سيستم  اي از روي مشخصات كيفي الياف اندازه ايـن تحقـيق روشـي را جهـت پيشـگوئي اسـتحكام نـخ پنبه              
HVI/FMTبراي . نمايد  طولي و استحكام الياف پنبه پيشنهاد ميتي ريسندگي، ميكرونر، رسيدگي، نسبت يكنواخ نظير طول

نتايج بيانگر برتري روش رگرسيون . است پيشگوئي استحكام از روش رگرسيون خطي چند متغيره و فرمول سيترا استفاده شده
 . باشد نسبت به روش سيترا مي

 
  ارتباط، سيترا، رگرسيوننخ، الياف پنبه،: واژگان كليدي

 
 


