
 اهميت اندازه گيري مقاومت الياف و رابطه آن با 
 ساير صفات در پشم داخلي

 
 ، ١ طاهرپور.. نصرت ا،*١مهناز صالحي

 ٢ مليحه كمال پور، ١حميدرضا انصاري رناني
 ت علمي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشورأ  اعضاء هي-١
  كارشناس مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور-٢
 

 :چكيده
بعد از .  نمونه الياف گوسفند نژاد بلوچي استفاده شد١٩٨اومت دسته الياف و رابطه آن با ساير ويژگيهاي پشم از براي تعيين مق 

ترتيب با دستگاههاي ميكروپروژكتور، ه آمـاده  سـازي نمونـه هـا، انـدازه گيري قطر، طول دسته الياف، طول الياف و مقاومت ب              
 بكار رفت  SAS داده پردازي داده ها ضريب همبستگي پيرسون در نرم افزاربراي. خـط كـش، آلمتر، و اينسترون انجام گرفت  

ميانگيـن و اشـتباه معيار قطر الياف، ضريب تغييرات قطر، طول دسته الياف، طول اوترالياف و طول بارب الياف و تناسيتي و         
 ـ    ٤٩/٤٢±٣ ميليمتر،  ٠٧/٢٨±٢ سانتي متر،    ٩٥/٦± ٠٧/٠ درصد،   ٨٦/٣٩± ٨/٢ن،  و ميكر ٨٩/٢٧± ٩/١ترتيـب   ه  بارپارگـي ب

همبستگي بين طول دسته الياف با طول بارب، ضريب     .  كيلوگرم بود  ٤٤/٣± ٢٤/٠تكس و   / گـرم نيرو   ٤١/٤± ٣/٠ميليمـتر،   
طول بارب با قطر وتناسيتي همبستگي .  معني دار بود>٠٠٠١/٠P تغيـيرات طـول و تناسـيتي و بارپارگي مثبت و در سطح     

 ولي با >٠٠٠٣/٠p همينطور همبستگي تناسيتي با ضريب تغييرات قطر منفي و معني دار. شت دا>٠٠٠١/٠pمثبت معني دار 
 .قطر معني دار نبود
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