
  

 بررسي تاثير كشش نخ تار و كشش نخ پود بر خواص فيزيكي پارچه
 

 ۳   مريم هدايتي ،۲ هوشنگ نصرتي  ،۱*هوشمند بهزادان
 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد دانشكده نساجي ، دانشگاه صنعتي اميركبير† -۱
  استاديار دانشكده نساجي ، دانشگاه صنعتي اميركبير-۲ 
 ، دانشگاه صنعتي اميركبير استاديار دانشكده نساجي-۳ 
  

 :چكيده 
تاكنون طي .    خـواص فيزيكـي پارچـه جـزء آن دسته از خواصي است كه دركاربرد نهايي پارچه حايز اهميت بسياري است               

 .فيزيكي پارچه ميباشد پود ازعوامل مهم و تاثيرگذاربرخواص و تحقيقات انجام شده مشخص گرديده است كه كشش نخ تار
حاضـر تاثـير كشـش نـخ تار و پود و اثر متقابل آنها بر خواص فيزيكي پارچه هاي تاري و پودي مورد بررسي            در تحقـيق    

براي اين منظور بيست و پنج نمونه پارچه با پنج سطح مختلف كشش نخ تار و پنج سطح مختلف كشش نخ         .قرارگرفـته است  
چه ها شامل تراكم تاري و پودي،فروموج نخهاي تارو پـود بـر روي ماشـين بافندگي پروژكتايل بافته شده و سپس خواص پار     

پود،اسـتحكام و ازديـاد طـول پارچـه هـا در راسـتاي تـاروپود،وزن در واحد سطح،ضخامت و آويزش پارچه ها مورد آزمايش                    
همچنين در . نـتايج حاكـي از آن اسـت كه تغيير كشش نخ تار و پود باعث تغيير خواص فيزيكي پارچه مي گردد        . قرارگرفـت 

 .سياري از موارد كشش نخهاي تار و پود تاثير متقابل بر خواص مورد آزمايش داشته اندب
 

 بافندگي ، كشش نخ تار ، كشش نخ پود ، خواص پارچه: واژگان كليدي 
 

 : مقدمه 
ليد     امـروزه بهـبود و بررسي ساختار پارچه ها كه به منظور برطرف كردن احتباجات و مصارف صنعتي، خانگي و پوشاك تو                  

ميشـوند و يـا ايجـاد خـواص جديـدي در سـاختار آنهـا موضـوع بحـث و تحقـيق بسـياري از كارخانه ها و مراكز تحقيقاتي                   
طي تحقيقات انجام شده يكي از .تاكـنون محققان زيادي به بررسي عوامل تأثيرگذاربرخواص فيزيكي پارچه پرداخته اند    .اسـت 

تحقيق حاضر به . چه ها، كشش نخ تار و پود تشخيص داده شده استفاكـتورهاي مهـم و تأثـيرگذار بـر خـواص فيزيكي پار            
 .بررسي چگونگي اين تأثير ميپردازد
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در بخشـي از تحقـيق خـود ، تأثـير كشـش نـخ تـار را بر خواص فيزيكي پارچه هاي خام، آهارگيري شده ،            ] ۱[    صـباغي   
حاصله بيانگر آن است كه افزايش كشش نخ تار باعث افزايش تراكم نتايج . سـفيدگري و رنگـرزي شده مورد بررسي قرار داد     

همچنين باافزايش كشش نخ تار،استحكام تا حد پارگي . تاري و پودي و نيز استحكام تا حد پارگي پارچه درجهت پود مي شود   
دشدن برخي ازتنشهاي البته در پارچه هاي تكميل شده به دليل آزا . پارچـه خـام در جهـت تـار و موج نخ تار كاهش مي يابد               

 .باقيمانده درنخهاو پارچه ها استحكام پارچه در جهت تار افزايش مي يابد

در تحقيق ديگري تأثير تغييرات كشش نخ تار را بر برخي از خواص پارچه هاي بافته پنبه اي         ] ۲[ مورتـون و ويليامسـون         
افزايش كشش نخ . خ تار، تراكم پود كاهش پيدا كرده استنتايج بيانگر آن است كه با كاهش كشش ن   . مورد مطالعه قراردادند  

افزايش . تـار همچنيـن كاهش قابل توجه استحكام و ازدياد طول تا حدپارگي پارچه را در راستاي نخ تار به دنبال داشته است       
طه زير بدست مي و فاصله بين نخهاي تار و پود از راب  ) N(كشش نخ تار، موج كل درپارچه را كه با فرض يكسان بودن نمره              

 .آيد، كاهش مي دهد

)۱-۱() = e × const                                                    2C+1( CN  

تيب فرو موج نخهاي تارو پود به تر C2 وC1 پارامـتري است كه بيانگر ميزان صافي نخها در پارچه و         e     در رابطـه فـوق      
 .   ميباشد

در مرحله ) الف: (تأثـير كشش نخ تار را بر خواص فيزيكي پارچه در سه مرحله مورد بررسي قرارداد   مـيزان ] ۳[      اسـنودن  
 نخ بر طبق نتايج بدست آمده،با افزايش كشش. در مرحله پارچه آهارگيري شده ) پ(در مرحله پارچه خام ،      ) ب(بافـت پارچه،    

همچنين با افزايش كشش نخ تار، ميزان موج نخهاي تار . تار، تراكم پودي پارچه خام و پارچه آهارگيري شده افزايش مي يابد 
ضخامت پارچه درحال . در پارچه آهارگيري شده اين تأثير تاحدي كاهش يافته است. كـاهش و مـوج نخ پود افزايش مي يابد     

چنين اثري به مقدار جزيي و فقط در پارچه هاي آهارگيري شده ديده شده      . يابدبافـت بـا افـزايش كشش نخ تار كاهش مي            
 .افزايش كشش نخ تار درماشين بافندگي بر طول خمش بي تأثير و يا كم تأثير بوده است. است

وي ماشين در تحقيق خود تأثير ويژگيهاي نخ پود را در تغييرات خواص فيزيكي پارچه هاي بافته شده برر     ] ۴[    هـادي زاده    
نتايج بدست آمده نشانگر آن است كه با كاهش كشش نخ پود، فاكتورهاي فروموج      . بافندگـي جـت هوا مورد بررسي قرار داد        

نـخ پـود و ازديـاد طـول تـا حدپارگـي پارچه در جهت پود افزايش يافته و دو پارامتر ضخامت و استحكام تا حد پارگي آن در          
 .راستاي پود باكاهش همراه بوده است

نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه . نيز تأثير كشش نخ پود را بر خواص پارچه پس از استراحت بررسي نمود       ] ۵[نصـرتي     
طبق . در تمـام مـوارد رابطـه خطـي بين كشش نخ پود و خواص فيزيكي پارچه از بيشترين ضريب همبستگي برخوردار است      

اكم تاري و پودي،موج نخ تار و پود، استحكام تا حدپارگي پارچه در   نـتايج بدسـت آمـده افـزايش كشش نخ پود با افزايش تر             
 .جهت تار و وزن در واحد سطح پارچه همراه است

 

   تجربيات-۲



  

 بافت نمونه هاي پارچه-۲-۱
.  كشش مختلف نخ پود بافته شدند۵ كشش مختلف نخ تار و ۵ نمونه پارچه بر روي ماشين بافندگي پروژكتايل، تحت        ۲۵     

 ـ   خ پود با تنظيم ديسكهاي كشش و كشش نخ تار با جابه جا كردن فنري كه به پل تار نيرو اعمال مي نمايد، كنترل  كشـش ن
 . آورده شده است) ۲(و خصوصيات نمونه هاي پارچه بافته شده در جدول ) ۱(پارامترهاي ماشين بافندگي در جدول . شدند

 

 اي بافت نمونه هامشخصات ماشين بافندگي مورد استفاده بر) : ۱(جدول 

 

Pu 130ES 120 E 10D1 نوع ماشين 

 مكانيزم پودگذاري پروژكتايل

 مكانيزم تشكيل دهنه بادامكي

Rpm  ۲۳۰ سرعت ماشين 

 زاويه پرتاب  درجه۱۲۰

 عرض بافت  سانتي متر۳۲۰

 

 

 مشخصات نمونه هاي پارچه بافته شده) : ۲(جدول 

 نوع بافت ساده

 جنس نخ تار ) %۳۳-۶۷(سكوز  وي-پلي استر

 جنس نخ پود ) %۳۳-۶۷( پلي اسـتر -پـنبه

Ne ۲/۳۰ نمره نخ تار و پود 

 تاب نخ تار  تاب در متر۳۶۰

 تاب نخ پود  تاب در متر۳۰۰

 تراكم نخ تار روي ماشين  در سانت۲۲

 تراكم نخ پود روي ماشين  در سانت۱۷

 عرض بافت  در سانت۳۲۰

 

 

 

 



  

 زيكي پارچه اندازه گيري خواص في-۲-۲
 درصد رطوبت ۳۷ +۱و در شرايط محيطي ] ASTM] ۶پس از بافت پارچه ها، خواص فيزيكي آنها مطابق با استاندارد                 

تراكم تاري و پودي، فر و : خواص فيزيكي مدنظر عبارتند از .  درجه سانتي گراد دما مورد آزمايش قرار گرفت   ۲۹ +۱نسـبي و    
 حد پارگي پارچه در جهت تار و پود، ازدياد طول تا حد پارگي در جهت تار و پود، وزن در واحد مـوج نـخ تار و پود، استحكام تا   

 .سطح پارچه، ضخامت و آويزش پارچه

 

  نتايج و بحث-۳
  تأثير كشش نخ تار بر خواص فيزيكي پارچه-۳-۱

با روش آزمايش فاكتوريل بين پـس از انـدازه گـيري خـواص فيزيكـي موردنظـر، تجزيه و تحليل آماري داده ها مطابق                
شرح كامل اين روش در كتابهاي آماري موجود بوده و در اينجا به توضيح مختصري درباره جداول و           . انجام گرفت ] ۷[موردي

 .مراحل انجام اين آزمايش اكتفا مي كنيم

 استفاده شده  ANOVAل     بـراي بررسـي تأثير و يا عدم تأثير كشش نخهاي تار وپود بر خواص فيزيكي پارچه از جداو  
در اين . در ايـن جداول سه عامل كشش نخ تار،كشش نخ پود و تأثير متقابل اين دو عامل مورد بررسي قرارگرفته است       .اسـت 

پس از آن .جـدول با استفاده از مقادير كشش نخ تار و پود،مجموع توانهاي دوم هريك از سه عامل فوق محاسبه گرديده است  
با توجه به اينكه . به دست آمده است .sigو درنهايت شاخص) Mean Square(نگين توانهاي دوم ، ميا)df(درجـه آزادي  

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند،براي تعيين تأثير هريك از سه عامل        % ۹۵تمامي آزمايشهاي اين پروژه با سطح اطمينان        
/۰۵ه شاخص مرتبط با هريك از اين عوامل كمتر از      درصورتيك.  مقايسه نمود  ۰۵/۰ را با عدد     sigمذكور مي بايست شاخص     

هراندازه كه مقدار شاخص از . باشـد، بديـن معنـي است كه آن عامل برروي خاصيت فيزيكي مورد بحث تأثيرگذار مي باشد             ۰
 . كمتر باشد،بيانگر اين حقيقت خواهد بود كه ميزان تأثير عامل مورد نظر بيشتر است۰۵/۰ثابت 

 كشش نخ تار به صورت مستقل از كشش نخ پود بر خواص فيزيكي پارچه مورد مطالعه قرار گرفت كه نتايج در ابتدا تأثير     
 . تنظيم گرديده استcN ۱۷۴شايان ذكر است كشش نخ پود بر روي ماشين .بدست آمده به اختصار در زير آورده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير كشش نخ تار بر خواص فيزيكي پارچه) : ۳(جدول 



  

 آويزش

 پارچـه

(%) 

ضـخامت  

 چهپار

)cm( 

وزن در      

واحد سطح     

ــه پارچــــ

g/cm2 

ازدياد طول  

 تا حد

 پارگي پود

)mm(  

ازدياد طول  

ــد   ــا حـ تـ

 پارگي تار

)mm(  

 اسـتحكام

 تاحد

 )N(پارگي پود 

ــتـحكام   اســ

 تاحد

 )N(پارگي تار 

مـوج نخ   

 پـود

(%) 

مـوج نخ   

 تار

(%) 

تـــــراكـم 

 پودي

(cm) 

تـــــراكـم      

 تاري

 (cm) 

 خـــواص

 پارچه

كشـــش 

 نخ تار 

)(cN 

۴۵۹/۹۲ ۵۸۳/۰ ۰۱۸۳/۰ ۹۵۴/۳۲ ۵۱۰/۶۸ ۲۷۲/۵۱۳ ۵۷۷/۷۹۹ ۰۳۴/۰ ۱۵۶/۰ ۶۶۰/۱۶ ۸۹۶/۲۲ ۲۸ 

۰۸۷/۹۳ ۵۷۵/۰ ۰۱۸۴/۰ ۱۷۰/۳۴ ۶۹۴/۶۹ ۳۴۳/۵۳۴ ۸۷۳/۸۰۹ ۰۳۴/۰ ۱۵۳/۰ ۷۲۸/۱۶ ۰۵۰/۲۳ ۳۷ 

۰۲۸/۹۴ ۵۵۴/۰ ۰۱۸۳/۰ ۰۲۰/۳۴ ۹۷۵/۶۴ ۵۲۳/۷۷۶ ۰۴۹/۷۶۳ ۰۳۵/۰ ۱۳۱/۰ ۸۲۴/۱۶ ۱۲۲/۲۳ ۵۰ 

۵۸۵/۹۵ ۵۳۴/۰ ۰۱۸۶/۰ ۱۲۸/۳۷ ۳۹۶/۶۶ ۵۸۰/۵۴۴ ۵۹۸/۷۹۷ ۰۳۶/۰ ۱۳۰/۰ ۸۴۶/۱۶ ۰۸۲/۲۳ ۶۰ 

۰۱۱/۹۶ ۵۳۶/۰ ۰۱۸۵/۰ ۱۳۲/۴۰ ۳۳۲/۶۴ ۹۹۵/۵۶۷ ۰۳۵/۷۵۴ ۰۳۷/۰ ۱۲۵/۰ ۸۹۸/۱۶ ۲۹۱/۲۳ ۶۸ 

 

 

. تاري پارچه شده است همانگونـه كـه از جـدول فوق ملاحظه مي گردد، افزايش كشش نخ تار موجب افزايش تراكم        -۱     
. علـت آن است كه افزايش كشش نخ تار، باعث افزايش جمع شدگي نخ پود شده و پارچه را در راستاي طولي جمع مي نمايد             

علت آن را . با افزايش كشش نخ تار تراكم پودي پارچه افزايش پيدا مي كند. بـه ايـن ترتيب تراكم تاري نيز افزايش مي يابد         
زيرا با افزايش كشش نخ تار، نخهاي پود تمايل پيدا مي كنند كه به يكديگر .  نخهاي تار ارتباط دادمـي تـوان به جمع شدگي    

 .به اين ترتيب در پارچه جمع شدگي طولي ايجاد شده و تراكم پودي افزايش مي يابد. نزديكتر شوند

افزايش كشش .  در پارچه كاهش مي يابد بـا افزايش كشش نخ تار، نخهاي تار صافتر شده و در نتيجه فر و موج آنها           -۲      
اين تمايل باعث مي شود در نقاط بافت . نـخ تـار باعـث مي شود كه نخهاي پود تمايل پيدا كنند تا به يكديگر نزديكتر شوند                

 .رفته، نخهاي پود موج دار شده و فر و موجشان افزايش يابد

علت آن رامي توان به كاهش موج . ر جهت تار كاهش مي يابد با افزايش كشش نخ تار، استحكام تا حد پارگي پارچه د        -۳    
افزايش كشش نخ تار با افزايش استحكام تا حد پارگي پارچه در جهت پود . نخهاي تار در اثر افزايش كشش نخ تار نسبت داد      

 .علت اين امر نيز افزايش موج نخهاي پود در زمان افزايشش كشش نخهاي تار مي باشد. همراه است

دليل اين امر را ميتوان به . افـزايش كشـش نـخ تـار با كاهش ازدياد طول تا حد پارگي پارچه در جهت تار همراه است            -۴    
در نتيجه به هنگام اندازه گيري . كاهش موج نخ تارو نيز ازدياد طول اوليه در اثر كشش بيشتر نخ تار در زمان بافت نسبت داد        

همچنين افزايش كشش نخ تار . دياد طول كمتري را در جهت تار تحمل مي كند    ازديـاد طـول تـا حـد پارگي پارچه، نمونه از           
علت آن نيز افزايش موج نخ پود در اثر افزايش كشش . باعـث افـزايش ازدياد طول تا حد پارگي پارچه در جهت پود مي شود            

 .نخ تار مي باشد



  

 علت اين امر را مي توان به افزايش تراكم . افـزايش كشـش نـخ تـار باعث افزايش وزن در واحد سطح پارچه مي شود     -۵    
 .تاري و پودي و نيز افزايش موج نخ پود كه در اثر افزايش كشش نخ تار بوجود مي آيد، مرتبط دانست

علت كاهش ضخامت، كم شدن ارتفاع نقاط درهم .  افـزايش كشـش نـخ تـار، كاهش ضخامت پارچه را به دنبال دارد               -۶    
 . مطابقت مي كند] ۸[ت كه با تئوري هندسه پارچه پيرس و كمپ رفتگي نخهاي تار و پود اس

 چگونگـي تاثـير كشش نخ تار بر آويزش پارچه، از روي تأثير كشش نخ تار بر طول خمش پارچه و از طريق رابطه زير        -۷    
 . بدست آمد

      )۳-۱  (                                                     ۳/۵ + ´C ۲۵/۱ = D   

نتايج حاصل از .  ميانگين طول خمش پارچه در جهت تار و پود است´C درصـد آويـزش پارچـه،    D     كـه در رابطـه فـوق،    
اين امر . آزمايشـات بـيانگر آن اسـت كه افزايش كشش نخ تار باعث افزايش درصد آويزش و كاهش آويزش پارچه مي شود                

ت تر شده و ناشـي از آن اسـت كه افزايش كشش نخ تار باعث افزايش تراكم تاري و پودي پارچه شده و در نتيجه پارچه سف              
 .آويزش آن كاهش مي يابد

 

  تأثير كشش نخ پود بر خواص فيزيكي پارچه-۳-۲
شايان ذكر است ميزان كشـش نخ تار بر روي ماشـين .نتايج بدست آمده از اين بررسي، به طور خلاصه در زير آمده است              
cN ۵۰تنظيم شده است . 

 هتاثير كشش نخ پود بر خواص فيزيكي پارچ) : ۴(جدول 
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زيرا افزايش . ايش يافته است همـانطور كـه از جدول فوق ملاحظه مي گردد، با افزايش كشش نخ پود تراكم تاري افز          -۱    
افزايش كشش نخ پود همچنين باعث . كشـش نـخ پـود، پارچـه را در جهت عرضي جمع نموده و تراكم تاري را زياد مي كند       

به اين ترتيب جمع شدگي در جهت طول پارچه اتفاق افتاده و تراكم     . نـزديك شدن نخهاي تار و ايجاد موج در آنها مي گردد           
 .يش مي يابدپودي پارچه را افزا

ولي به دليل تحت كشش زياد قرار .  بـا افـزايش كشش نخ پود نخهاي تار تمايل پيدا مي كنندكه به هم نزديك شوند             -۲    
در نتيجه كشش نخ پود در نقاط درهم رفتگي نخهاي تار  . داشـتن، ايـن نخهـا نمي توانند در عرض پارچه زياد جابه جا شوند              

افزايش كشش نخ پود همچنين باعث مي شود اين نخها در پارچه صافتر شده و فر و . هد شد منجر به افزايش موج نخ تار خوا      
 .موجشان كاهش يابد

اين امر ناشي از آن است كه .  بـا افـزايش كشـش نـخ پـود اسـتحكام تـا حدپارگي پارچه در جهت تار افزايش مي يابد         -۳   
ر ضمن افزايش كشش نخ پود موجب افزايش تراكم تاري و د. افزايش كشش نخ پود باعث افزايش موج نخهاي تار مي گردد        

به اين ترتيب . پـودي و در نتـيجه افزايش ميزان درهم رفتگي آنها شده و تماس نخهاي تار و پود با يكديگر زيادتر مي گردد           
و در نتيجه افزايش كشش نخ پود همچنين باعث كاهش موج نخ پود در پارچه       . استحكام پارچه در جهت تار افزايش مي يابد       

 .كاهش استحكام تا حد پارگي در جهت پود مي گردد

علت آن را مي توان افزايش .  افزايش كشش نخ پود با افزايش ازدياد طول تا حد پارگي پارچه در جهت تار همراه است     -۴    
ا حد پارگي پارچه در با افزايش كشش نخ پود، ازدياد طول ت. مـوج نـخ تـار در پارچـه در اثر افزايش كشش نخ پود نسبت داد          

علت آن نيز كاهش موج نخ پود و ازدياد طول اوليه نخ پود در اثر افزايش كشش نخ پود مي . جهـت پـود كاهش پيدا مي كند    
 .باشد

علت اين امر را مي توان افزايش موج نخ تار و نيز افزايش   .  بـا افـزايش كشش نخ پود ضخامت پارچه كاهش مي يابد            -۵    
 .دي در پارچه است كه در اثر افزايش كشش نخ پود بوجود آمده استتراكم تاري و پو

 .  افزايش كشش نخ پود باعث افزايش وزن در واحد سطح و نيز آويزش پارچه شده است-۶    

 

  تأثير متقابل كشش نخ تار و پود بر خواص فيزيكي پارچه-۳-۳

كم تاري و پودي، تغييرات كشش نخهاي تار و پود بر روي      آزمايشـات انجـام گرفـته، نشـانگر آن است كه به غير از ترا                    
به گونه ايكه افزايش توأم ايندو كشش با افزايش استحكام تا حدپارگي . سـاير خـواص فيزيكـي پارچه تأثير متقابل داشته اند          

يز افزايش توأم ن. پارچـه در جهـت تـار، ازديـاد طول تا حد پارگي پارچه در جهت پود و وزن در واحد سطح پارچه همراه است      
كشش نخهاي تار وپود ، كاهش موج نخ تار و پود، استحكام تا حد پارگي پارچه در جهت پود، ازدياد طول تا حد پارگي پارچه                 

تأثير متقابل كشش نخهاي تار و پود را بر خواص ) ۱۱(الي ) ۱(نمودارهاي . در جهـت تـار و ضـخامت پارچـه را به دنبال دارد     
 .مقادير مربوط به سطوح مختلف كشش نخهاي تار و پود در جدول زير آورده شده است.  دهدفيزيكي پارچه نشان مي



  

 

 سطوح مختلف كشش نخ تار و پود هنگام توليد نمونه هاي پارچه بر روي ماشين بافندگي) : ۵(جدول 

 شماره سطح كشش نخهاي تار و پود ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

(ميزان كشش نخ تار در سطح كشش مربوطه  ۲۸ ۳۷ ۵۰ ۶۰ ۶۸

cN(  

ميزان كشش نخ پود در سطح كشش مربوطه        ۱۳۴ ۱۵۶ ۱۷۴ ۲۰۲ ۲۲۸

)cN(  

 

  نتيجه گيري-۴
خواص فيزيكي مورد آزمايش . در ايـن مطالعـه تأثير كشش نخ تار و پود بر خواص فيزيكي پارچه مورد بررسي قرار گرفت           

جهت تار و پود،  تحكام وازدياد طول تا حد پارگي پارچه در دوتراكم تاري و پودي، فر و موج نخهاي تار و پود، اس: عبارتند از 
 :از آزمايشات انجام شده، نتايج زير حاصل گرديده است. وزن در واحد سطح، ضخامت و آويزش پارچه

به گونه ايكه با افزايش كشش نخ تار، .  كشـش نـخ تار از عوامل مهم و تأثيرگذار بر خواص فيزيكي پارچه ها مي باشد    -۱    
تـراكم تـاري و پودي، فر و موج نخ پود، استحكام و ازدياد طول تا حد پارگي پارچه در جهت پود و وزن در واحد سطح پارچه               

افزايش كشش نخ تار همچنين با كاهش موج نخ تار، استحكام وازدياد طول تا حد پارگي در جهت تار و نيز  . افـزايش مي يابد   
  .كاهش آويزش پارچه همراه است

به گونه ايكه افزايش كشش نخ پود . كشـش نـخ پـود نيز از ديگر پارامترهاي مؤثر بر خواص فيزيكي پارچه مي باشد                 -۲    
باعـث افزايش تراكم تاري و پودي، موج نخ تار، استحكام و ازدياد طول تا حد پارگي پارچه در جهت تار و وزن در واحد سطح        

ش موج پود، استحكام و ازدياد طول تا حدپارگي پارچه در جهت پود و       افزايش كشش نخ پود همچنين با كاه      . پارچـه ميگردد  
 .آويزش پارچه همراه مي باشد
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