
بررسي خصوصيات پشم آميخته هاي حاصل ازتلاقي گوسفندان 
 شال و زندي با زل

 
؛ ٣؛ ناصر امام جمعه كاشان٢*؛حميدرضا انصاري رناني١قادر منافي آذر

 ٥ رمضانعـلي عزيزي،٤ مجيد افشار،٤نيا...بهرام لطف ا

 ت علمي مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام اروميهأعضو هي.١
  موسسه تحقيقات علوم دامي كشور ت علميأعضو هي.٢
 ) ابوريحان( ت علمي دانشگاه تهران أعضو هي.٣
 كارشناس موسسه تحقيقات علوم دامي كشور.٤
 ت علمي مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان مركزيأعضو هي.٥
 

 :چكيده
تعداد . است و شال با نژاد زل انجام گرفتهندي  زهاي گوسفندان اين طرح به منظور امكان بهبود خصوصيات پشم نناج آميخته

س قوچ زندي، شال و زل أ ر٤ و ٤، ٨س ميش نژاد شال به ترتيب با اسپرم حاصل از تعداد أ ر٨٠س ميش نژاد زندي و أ ر١٢٦
ل در فص. هاي آبله، شاربن و آگالاكسي واكسينه شدند گوسفندان قبل از شروع آزمايش بر عليه بيماري. تلقيح مصنوعي شدند

 گرم پشم جهت ١٠ پهلوي سمت چپ گوسفندان به مقدار ةاز ناحي. چر مزارع جو و ذرت تغذيه شدند آميزش گوسفندان از پس
نتايج نشان داد كه اختلاف معني داري بين طول راندمان و قطر . گيري شد گيري طول استاپل، قطر و راندمان پشم نمونه اندازه

  زندي و زلX زندي، زل  X  شال، زنديX  خطاي معيار قطر پشم گوسفندان شالميانگين و. پشم گوسفندان وجود نداشت
Xقطر پشم گوسفندان زندي.  بود٧٧/٣٢± ٩٤/٠ و ١٩/٣٣ ±٩٤/٠، ٢٢/٢٨ ±٤١/٠، ٤٢/٣٢±٢١/١به ترتيب   شال X زندي 

 خصوصيات الياف گوسفندان داري در كه اختلاف معني از آنجايي. كمتر از گوسفندان آميخته بود) >٠٥/٠P(داري  طور معنيه ب
 . تواند مفيد باشد گري مي ها بهبود يابد اين روش آميخته كه كيفيت گوشت آميخته آميخته وجود نداشت در صورتي

 گري، زندي، شال، زل، طول دسته الياف، قطر، راندمان پشم  آميخته:واژگان كليدي
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