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 چكيده

در ايـن پـژوهش از بعـد شمارش جعبه كه از انواع ابعاد فركتال مي باشد، براي ارزيابي ناهمواري سطحي پارچه استفاده شده     
جعـبه به همراه پردازش كامپيوتري تصاوير ديجيتال تهيه شده از پارچه ها بكار برده شد و نتايج آن با  روش شـمارش    . اسـت 

در نهايت . نـيروهاي اصطكاكي اندازه گيري شده به روش مكانيكي و عدد چروك گزارش شده توسط ارزيابان مقايسه گرديد         
تال آزمايش شدند و نشان داده شد كه همبستگي خوبي بين عوامـل طرح بافت و طول حلقه و تغييرات آنها به وسيله بعد فرك  

همچنين ميزان روشنايي تصوير به . بعـد فركـتال به دست آمده با درجه چروك و نيروهاي اصطكاكي سطح پارچه وجود دارد         
 .عنوان معياري از پوشش پارچه با بعد فركتال آن مقايسه گرديد كه نتايج نشان دهنده همبستگي رضايت بخشي بود
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