
 ارزيابي خصوصيت چروک پارچه با استفاده از 
 تابع تبديل رادن

 
 ۳، مصطفي يوسفي۲، سيد عبدالکريم حسيني۱*مهسا مهري

 مهندسي تكنولوژي نساجي دانشگاه صنعتي اصفهاندانشجوي کارشناسی ارشد-١
 وعضو هيأت علمي دانشكده مهندسي نساجي، دانشگاه صنعتي اصفهاندانشيار-٢
 ت علمي دانشكده مهندسي نساجي، دانشگاه صنعتي اصفهانوعضو هيأدانشور -٣

 
 چکيده

منظور درجه بندي چروک پارچه، درجات مختلف چروک با استفاده از ه هاي پردازش تصوير ب دراين مقاله، ضمن کاربرد تکنيک
 از تابع تبديل رادن نـتايج حاکي از آنست که خصوصيت چروک پارچه را ميتوان با استفاده . تـابع تـبديل رادن آنالـيز گـرديد      

نتايج حاصله به نحو مطلوبي . نتايج تبديل رادن تصاوير چروک با نتايج حاصل از برآورد بصري مقايسه گرديد. گيري کرد اندازه
 ۹۵/۰ نتايج مؤيد آنست که همبستگي ميان دو روش فوق .بـا پاسـخ هاي حاصل از روش ارزيابي بصري مطابقت مي نمايد       

 .ميباشد
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