
مطالعه سينتيكي اثر فنل در رنگرزي الياف اكريليك با رنگزاهاي 
 بازيك
 

  ٢، مريم عليزاده٢، نرگس محبوبي١مهدي نوري
  عضو هيأت علمي و استاديار گروه نساجي، دانشكده فني دانشگاه گيلان -١
  دانش آموخته گروه نساجي، دانشكده فني دانشگاه گيلان-٢
 

 چكيده
به اين منظور الياف اكريليك با دو . ياف اكريليك  با رنگزاهاي بازيك مورد بررسي قرار گرفته است     تاثـير فنل در رنگرزي ال     

رنگزاي بازيك به همراه فنل در دماهاي مختلف رنگرزي شده است و با اندازه گيري هاي اسپكتروفتومتري ثابت سرعت جذب 
) E( و انـرژي اكتيواسيون براي ضريب نفوذ  (D/r2)، نسـبتي از ضـريب نفـوذ    ) t1/2( ، زمـان نـيمه رنگـرزي       ) K(رنگـزا 

وجود فنل در حمام رنگرزي باعث افزايش سرعت جذب و ضريب نفوذ رنگزا و كاهش انرژي اكتيواسيون . اندازه گيري شده اند
 . نتايج به دست آمده با توجه به نظريات موجود توجيه شده است. و زمان نيمه رنگرزي گشته است

 
 ياف اكريليك، رنگزاي بازيك، فنل، سينتيك رنگرزيال: واژگان كليدي


